
地址: 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区孔雀大道临 8 号科研楼 
Science and Research Building 8, Peacock Avenue, Emerging Industry demonstration zone, Gu'an County, Langfang City, Hebei Province,065500, China 

Tel.: (86 10)65868043  Fax: (86 10)67262516  E-mail: testing@fabricschina.com.cn  http://www.c-uts.cn 

若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。 

 

检 测 报 告 
防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 

防伪码：6825086672 

 
报告编号：ZFLJ88122294 第 1 页，共 1 页 

 

 
 

客户信息 委托单位 ：东莞欧达家具有限公司 委托人 ：/ 

客户认定信息 样品描述 ：一块米灰色复合面料 

批号 ：20240507 

样品数量 ：1×1m 

样品名称 ：素牛皮 

规格型号 ：VL002-14 

检验性质 委托检测 样品受理日期/检测日期：2024-05-27，报告签发日期：2024-06-03 

判定依据 - 《客供标准值》 

综合检验结论 • 样品所检并要求判定项目 符合 <客供标准值>相应的技术要求。 

检验依据、结果 

及单项判定 

测试项目 

（计量单位） 

测试方法 

（参数说明） 

技术要求 

（备注） 

测试结果 判定 

耐刮擦性能（级） SN/T4449-2016 方法 A 

压力 20N 

≤ 3 3 合格 

样品呈现 （以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样） 

 

 

 

 

 

  

  

 

备注 

1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，检测结果只对收到的样品负责。 

2. 除非客户要求，本报告的检测结果依据 CNAS-GL015：2022 规定，采用简单接受的二元判定规

则。 

3. 检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或本机构

公章无效。 

批准： 
 

审核： 
 

制单： 
 

======= 报告结束 ====== 
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